
Resistencia a la compresión ASTM C 109, cubos de 50 mm (2”) 2.04 litros/22.7 kg
7 días. ........................................... 75.9 MPa (11,000 psi)
28 días. ......................................... 89.7 MPa (13,000 psi)

Resistencia relativa a la abrasión, ASTM C 779

Edad (días) Abrasión @ 30 min. (mm) Abrasión @ 60 min (mm)

7 0.33 mm (0.013”) 0.97 mm (0.038”)

28 0.30 mm (0.012”) 0.86 mm (0.034”)




