
PROPIEDAD MÉTODO DE PRUEBA VALORES TÍPICOS

Tal como se suministra   

Tiempo de Curado 7 a 14 días

Flujo, combadura o revenimiento en pulgadas ASTM C639 Inexistente

Adhesión Completa 14 a 21 días

Tiempo para quedar libre de pegajosidad ASTM C679 30 a 60 minutos

Tiempo de Manipulación Formación de Película 10 a 20 minutos

Extensión Más de 100

Tal como Cure: Después de 14 días a 77 °F (25 °C) 
50 HR

Dureza (shore A) ASTM C661 Más de 15

Resistencia al Descascarado

Aluminio y Vidrio ASTM C794 5.2 kN/m (30 pli)

Manchas y Cambio de Color ASTM C510 TT-S-
001543A

Ninguno

Manchado de Mármol Blanco de Substratos Porosos

Imprimado y No Imprimado ASTM C1248 Sin manchas

Resistencia al Desgarre, molde (“C”) ASTM D624 .7 kN/M (40 pli)

Resistencia a la Tensión a 100% de Elongación ASTM C1184 .24 MPa (35 psi)

Resistencia a la Tensión a Elongación Máxima ASTM D412 1.38 MPa (200 psi)






